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انمطالعات اکتشاف تفصیلی محدوده پلی متال چشمه قربان واقع در جنوبغرب رفسنج

No.
Sample Ag Ba Cu Fe Pb V Zn

Unit ppm
pp
m

pp
m

ppm ppm
pp
m

ppm

1
01-CHG-
126

<0.5 7531 7180
2955
9

7462 89 8686

2
01-CHG-
130

9.81 5635 7680
3037
5

>3% 62 22654

3
01-CHG-
142

<0.5 8748 3358
1108
2

1345 75 584

4
01-CHG-
145

11.6
7

2965 8180 >10%
2880
6

244 5595

No. Veins
Cross

Section
Area(m2) Dansity

1 Border 0

2 A-A' 37

3 B-B' 38

4 C-C' 39

5 D-D' 31

6 E-E' 32

7 F-F' 32

8 Border 0

00

V01

1,071

Tonnage

24,5502.79

2,124

1,525

1,587

1,291

1,888

384

5,925

4,255

4,427

3,603

5,268

V(m3)


